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La presente especificación está basada en especific aciones propias.- 
 
1. CLASIFICACION: Carbón de coque molido. 
 
2. APLICACIONES: Combustible reductor en la fabricación de explosivos pulverulentos 
  
3. ESPECIFICACIONES 

 
3.1. De aspecto: Se presentará como un polvo fino de color negro, con total ausencia de partículas 

metálicas. .- 
  

3.2. Requisitos Especiales 
 

Detalle Unidad Requisito 
Clasificación 
del defecto 

Método 

Humedad % 10 (máximo) Menor MG 103.2 

Volátiles % 30-35 Menor MG 103.1.1 

Cenizas % 8-12 Menor MG 101.2 

Tamaño de partícula (pasa malla 70) % 65 (mínimo) Menor MF 502.1 

Carbón Fijo % 47-62 Crítico MO 312.2 

Cuerpos extraños % Exento Menor MF 505.1 

 
4. ENVASE: Se proveerá preferentemente en bolsas de papel y/o polietileno.- 
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